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FABRICANT FOSHAN SHIWAN YULONG CERAMIC CO, LTD. 

NOM DU PRODUIT 
MODÈLE ET DIMENSION

INKJET HEXAGON
Mosaïque de porcelaine

TEST
RÉSULTAT

1. ANSI A 137.1-2012 

2. ASTM C 1378 - 04 (2009 American ) Standard National Test Standard Method pour la 
détermination des spécifications de la résistance des carreaux de céramique aux taches.

3. DIN 51130:2014 Essais des revêtements de sol - Détermination des propriétés 
antidérapantes - Salles de travail et domaines d'activité présentant un danger de 
glissement - Méthode de marche - Essai de rampe

ITEMS TESTÉS MÉTHODE DE 
TEST STANDARD REQUIS RÉSULTATS

Coefficient  
dynamique de friction

ANSI  
A137.1-2012 

Mouillé DCOF Valeur (ųD): 0.46   CONFORMe

Résistance aux taches 
ASTM  

C1378 04 
(2009) 

Coulis contrastant 

Noir de lampe au carbone

Encre imperméable Noir

Encre lavable

Permanganate de potassium 

Solution 1%

Solution de bleu de méthylène 
1 %

NON AFFECTÉ

Résistance au glissement 
(test de rampe) 

DIN  
51130 : 2014 

Moyenne globale 
l'angle d'acceptation : 6.4°
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FICHE TECHNIQUE


